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ARCILLA  
BALL CL AY 36/38 

 
 
 
 
 

Análisis Químico 
 

% 
 

Típico (crudo) Calcinado (teórico) 
Al2O3 37.94 52.65 
SiO2 28.31 39.29 

Fe2O3 1.84 2.55 
TiO2 3.17 4.40 
CaO 0.07 0.10 
MgO 0.25 0.35 
Na2O 0.38 0.53 
K2O  0.01 0.01 
LOI 27.94 - 

 
 
 
 

Otra información 
 
Arcilla muy plástica de color gris.  

 
 

 


