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HUMO DE SÍLICE 
 
 
 

Análisis Químico 
 

% 
 

Típico garantizado 
Al2O3 0,21  
SiO2 94,82 Min 93,5 

Fe2O3 0,10  
MgO 0,30  
CaO 0,40  
K2O 0,40  

Na2O 0,15  
Cl- 0,02 Max 0,1 
P/C 2,70 Max 4 

 
 

Propiedades Físicas 

 típico  
Densidad    

Densificada  500-700 Kg/m3 
No Densificada < 500 Kg/m3 

 
 

Otros datos de interés 
 
El HUMO DE SÍLICE es un producto con características puzolánicas obtenido de 
los gases de emisión de los hornos que producen Silicio Metal. 
 
 


