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MAGNESITA SKLS 

 
 
 

Análisis Químico 
  

% Típico Garantizado 
Al2O3 0,11 - 
SiO2 0.67 Max 0.80 

Fe2O3 0.22 - 
CaO 2.22 Max 2.70 
MgO 96.50 Min 96 

 
 

Propiedades Físicas  

 Típico Garantizado  
Densidad Aparente 3.41 Min 3.40 g/cm3 

 
 

Composición Mineralógica 
Fase Principal Magnesia 

Fases Secundarias  
  

 
 

Otros datos de interés 
 
 
 


