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MULPESER 60 
 
 
 

Análisis Químico (Standard) 
 

% 
 

Típico garantizado 
Al2O3 60,53 Min 59,00 
SiO2 34.02  

Fe2O3 1,41 Max 1,60 
TiO2 2,36  
MgO 0,25  
CaO 0,65  
K2O 0,40  

Na2O 0,08  
 
 

Propiedades Físicas  

 típico garantizado standard 
Densidad Aparente 2,70 2,65 g/cm3 

Capacidad de absorción 0.60  % 
Porosidad Aparente 2  % 

 
 

Composición Mineralógica 
Fase Principal Mullita ≈ 85 % 

Fases Secundarias Cristobalita ≈ 5 % 
  

 
 

Otros datos de interés 
 
Calcinada a temperaturas entre 1500 ºC y 1.550 ºC. 
 


